BOLETIM TECNICO

TINTA PREMIUM QUALYVINIL PISOS E FACHADAS

Tinta acrilica de alta performance com acabamento semiacetinado, indicado para areas internas e
externas, especialmente sobre pisos cimenticios, muros e fachadas. Desenvolvido para proteger

Descrigdao . . e A
¢ superficies expostas, oferece o6timo poder de cobertura e alta resisténcia por conta de sua
nanotecnologia a base de grafeno.
Indicagao Indicada para pin_turas de pisos cimentados, quadras poliegportiyas, ‘demarcagéo de
garagens e estacionamentos, muros e fachadas. Uso exterior e interior.
Cores Conforme catalogo de cores prontas e mais de 8000 cores no sistema Qualysystem.

Principais Beneficios

Otima Aderéncia | Alta Resisténcia | Hidrorrepelente
Excelente Cobertura | Acabamento Semiacetinado

Pisos

e fachadas

—— GRAFENO ——

exterior e interior
PREMIUM  cor

REFERENCIAS NORMATIVAS

% Descrigao Funcao / Definigao
< N
e Este produto atende a Pintar e demarcar pisos
?, ABNT NBR 11.702 4514 Latex para Piso cimenticios, prqpqrmonando
5 0 acabamento indicado pelo
o fabricante.

Poder de Cobertura Poder de Cobertura Resisténcia a Abrasao
g ABNT NBR 15.079 de Tinta Umida de Tinta Seca com Pasta Abrasiva
E (para cores com coordenadas Método NBR 14.943 Método NBR 14.942 ABNT NBR 14.940
< L* 287 e C < 35)
w / Minimo 4 m?/L Minimo 200 Ciclos
w
a

Este produto — li 24 m?L 2200 Ciclos

Composigao

Toxicidade

Resina acrilica, grafeno, pigmentos, cargas minerais, biocidas, aditivos e agua.

Consultar FDS - Ficha de Dados de Seguranga
Disponivel no site www.qualyvinil.com.br

Embalagens (Cores prontas)

0,900 L (branco); 3,6 L e 18 Litros

Embalagens (Sistema Qualysystem)

0,810L;3,24Le16,2L

Resisténcia ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviagdo de acordo com a ABNT NBR 15.987

Resiste

VOC - Compostos Organicos Volateis - (de acordo com a ABNT NBR 16.388)

<100 g/L

Densidade - (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso sera o produto)

0,980 — 1,380 g/cm?

pH - Método de teste padrao para pH de solugdes aquosas com o eletrodo de vidro 85-95
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 36 meses
Embalagem N° de
Diluicao Acabamento . = Ambiente Secagem*
¢ Rendimento Acabado m?/ demaéos 9
Cor Branco Base A
- ) ) 18 L até 90 m? 16,2 L até 81 m? Ao toque: 1h
Diluir com dgua potdvel. 3,6Laté 18 m? 3,24 L até 16,2 m? Entre dem&os: 4h
1* Demao: - 900 ml até 4,5 m? 0,810 ml até 4,0 m? De2a3 Interiores e Final: 12h
diluir com 40% Semiacetinado D N ~ . p .
Demais demaos: emais Cores Bases B/C deméaos Exteriores Trafego de Pessoas: 48 h
diluir com 20% 18 L até 120 m? 16,2 L até 108 m? Trafego de Veiculos: 72 h
3,6 L até 24 m? 3,24 L até 21,6 m* Cura Total: 07 dias
900 ml até 6,0 m* 0,810 ml até 5,40 m?
o Preparacao Aplicar obrigatoriamente Qualyvinil Fundo Preparador de Paredes na superficie a ser pintada.
<
[3} Ferramentas Rolo de |d de 15 a 22 mm espessura (de acordo a superficie), pincel e/ou trincha de cerdas macias.
-
o
< Utilizar bico de aplicagdo com vazdo de 15 a 17 e pressdo maxima de 2500 PS| ou de acordo ao

Equipamento Airless

equipamento.

A secagem do produto embora ja informada, dependera exclusivamente da espessura da camada aplicada e condi¢des climaticas.

*Secagem




OBSERVAGOES

Com o uso de um equipamento profissional, homogeneize o produto para que apresente a Vi idade de aplicagado para todas as

Preparagéo do Produto |latas disponiveis para uso. Usar diluigdo maxima indicada na embalagem de 40% para a primeira demé&o, usar 20% de diluicdo para as demais
deméos. Em casos especificos, como pisos com varios tipos de manchas usar 10% de dilui¢éo.

1. Aplique o produto de acordo com a norma NBR 13.245;

2. Fazer o recorte juntamente com a aplicagéo do rolo e com exatamente a mesma diluigdo. Tempos de secagem diferentes entre recorte
com trincha e rolo podem apresentar manchas de aplicagéo, assim como a diluigéo;

Aplicagéo 3. Em casos de mais de uma embalagem da mesma cor, observar se os lotes sdo os mesmos, caso contrario, ndo pintar a mesma "parede"
com lotes diferentes;

4. Em dias chuvosos ou ventando muito, com temperatura abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a aplicagéo para outro dia.
Neste dias, a secagem e cura podem demorar um pouco mais para acontecer.

Geral: a superficie deve estar devidamente limpa, isenta de umidade, gordura, p6 ou qualquer outro tipo de sujeira;

Pisos novos : respeitar a secagem e cura (minimo 30 dias). Aplicar uma demao de Qualyvinil Fundo Preparador, deixar secar e pintar;

Cimento fraco ou desagregado : devem ser raspadas, escovadas ou hidrojetaeadas até completa remogéo. Posteriormente, aplicar uma deméao de
Qualyvinil Fundo Preparador, deixar secar e pintar;

Superficies engorduradas ou com graxa: remover primeiramente a sujeira com agua e detergente;

Superficies mofadas: aplicar solugéo de agua e agua sanitaria na proporgao de 1:1, enxaguar e aguardar secagem;

Cimento queimado: lavar com uma solugéo de dgua e acido muriatico na proporgao de 2:1. Deixar agir por 30 minutos e enxaguar com agua. Apos
a secagem, fazer o teste de absorgdo com gotas de agua e avaliar se a superficie esta absorvendo agua. Havendo absorgéo, podera ser pintado.
Caso contrario, aplicar o Qualyvinil Fundo Epéxi, aguardar secagem e pintar;

Com imperfei¢bes profundas: corrigir com argamassa e aguardar o periodo de cura (30 dias). Aplicar uma demé&o de Qualyvinil Fundo Preparador,
deixar secar e pintar;

Quadras esportivas e pisos em concreto usinado: lixar e lavar a superficie com uma solugdo de agua e acido muridtico na proporgdo de 2:1 e
enxaguar. Apos a secagem, fazer o teste de absorgdo com gotas de agua e avaliar se a superficie esta absorvendo agua. Havendo absorgéo,
podera ser pintado. Caso contrario, aplicar o Qualyvinil Fundo Epdxi, aguardar secagem e pintar;

Paredes: verificar o estado da parede, para reboco novo, aguardar cura no minimo 28 dias, e caso necessario, por decorréncia de baixa coesao,
aplicar Qualyvinil Fundo Preparador. Para reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superficies soltas ou mal aderidas, estas deverédo ser
raspadas ou escovadas até remogao completa e aplicar Qualyvinil Fundo Preparador de Paredes.

Repintura: se a pintura estiver em bom estado, lavar a superficie, aguardar secagem e pintar. Caso contrario, lixar a superficie, aplicar Qualyvinil
Fundo Preparador, deixar secar e pintar.

Preparagao da
Superficie

O rendimento da Tinta Qualyvinil Pisos e Fachadas pode variar de acordo ao tipo de ferramenta e/ou equipamento utilizado, espessura aplicada,
Rendimento superficie de aplicagao e/ou experiéncia do aplicador, entre outras variaveis. A depender do tipo de superficie e metodologia de aplicagéo utilizada,
a perda de rendimento de acordo com o Livro Ciéncias e Tecnologia em Tintas, pag. 809 - Tabela 21.3, pode chegar até a 30%.

Observagﬁo Técnica |Para cores escuras e/ou intensas, é possivel que que seja necessario um numero maior demé&os.

De acordo com a NBR 13.245, fazer a remocéo de todo o p6é gerado do lixamento com pano Umido, a fim de remover toda e qualquer|
sujidades da superficie, evitando assim patologias de bolhas, desplacamentos e descascamento da tinta de acabamento em decorréncia do pé
presente na superficie. Nunca usar vassouras ou escovas para remogao de p6, somente pano Umido.

CONDIGOES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilizagdo do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos)
de acordo com as instrugdes contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAGCOES

Se a tinta for molhada acidentalmente em até 30 dias apds a pintura, podem aparecer manchas de extragdes de sollveis (marcas esbranquigadas). Se isso ocorrer,
lave pintura com agua limpa imediatamente formando uma cortina d’agua em toda a area, isso nao ira interferir na cor e durabilidade da pintura.

Remocéo todo o po
gerado do lixamento.

Cores intensas (vermelho, amarelos, azuis e magenta) estardo mais suscetiveis a manchamentos e desbotamentos pela agéo de pingos de
chuva e pogas de agua.

Antes de comegar uma pintura externa, verificar o meteorologia para os préximos dias.

PRECAUGCOES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de criangas e animais;
Néo reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;
Manter o ambiente ventilado durante a preparagéo, aplicagéo e secagem;
Para manuseio e aplicagdo recomenda-se usar 6culos de seguranga, luvas e mascara protetora;
Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com agua potavel corrente por 15 min. Em caso de inalagéo, afastar-se do local, se ingerido ndo provocar vomito. Consulte um
médico levando esta embalagem;
Este produto é destinado para pinturas de edificagdes nao-industriais, siga as recomendagdes de uso.
Esta embalagem destampada e com residuos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESIDUO NAO PERIGOSO / NAO INERTE, devendo ser,
destinado a reciclagem conforme o tipo de embalagem;
Para maiores informagdes consulte a FDS - Ficha de Dados de Seguranca.

O transporte do produto devera ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.

Deverdo ser garantidas as condigdes que previnam o tombamento da embalagem.

Em caso de intoxicagdo ou reagéo adversa a medicamentos, ligue para o (CIATOX) Centro de Informag&o e Assisténcia Toxicoldgica do
Hospital das Clinicas — Tel.: (011) 2661-8571 ou 0800 148 110. Emergéncias em caso de acidentes no transporte (24 horas) 0800 192 274

Em caso de duvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutengao corretiva, os usudrios devem solicitar orientagdo técnica gratuita por meio do SAC
Qualyvinil — 0800 591 2604

Qualycril Solugdes para a Construcao Civil Ltda
Av. Jose Pedro, 457 - Jd. Sao Luiz - Jandira - SP — Brasil - CEP: 06618-005

(]
Qualyvinil

Revisdo: Novembro / 2025 Laboratério de Pesquisa e Desenvolvimento




